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บทคัดยอ 
 บทความนี้กลาวถึงการทดสอบคานคอนกรีตสําเร็จรูปแบบอัดแรงบางสวน เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการรับแรงกระทําตามขวาง ลักษณะการวิบัติของคาน และและนําผลที่ทดสอบไดมา
เปรียบเทียบกับคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ซ่ึงคานทั้งสองชนิดนี้ถูกออกแบบตามมาตรฐาน
ของ ว.ส.ท. โดยใชน้ําหนักบรรทุกคงที่และน้ําหนักจรที่เทากัน ตัวอยางทดสอบที่ใชในการศึกษา
เปนคานที่มีขนาดหนาตัดกวาง 0.175 เมตร ลึก 0.35 เมตร และมีระยะระหวางจุดรองรับ 4.00 เมตร 
โดยถูกทดสอบแบบแรงกระทําสี่จุด จากการทดสอบพบวา คานคอนกรีตแบบอัดแรงบางสวน
สามารถรับแรงกระทําไดมากกวาคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป อยูในชวง 12 – 16 เปอรเซ็นต ที่
สภาวะใชงาน และอยูในชวง 31 – 36 เปอรเซ็นต ที่แรงกระทําสูงสุด ลักษณะการวิบัติของคาน
ตัวอยางทดสอบทั้งสองประเภทเปนแบบ flexural failure ตามที่ไดออกแบบไว เมื่อเปรียบเทียบคา
ดัชนีหนวยราคาตอความสามารถในการรับแรงกระทําสูงสุด พบวาคานคอนกรีตแบบอัดแรง
บางสวนมีประสิทธิภาพมากกวาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Abstract 
 This paper presents the experimental investigation on the behaviors and modes of failure 
of the partially-prestressed precast concrete beams subjected to transverse loads and to compare 
the obtained test results with those of the reinforced precast concrete beams. These two types of 
beams were designed according to the E.I.T. Standards and based on the same dead load and live 
load. In this study, the beam specimens had the cross-sectional dimensions of 0.175x0.35 meters 
with the span length of 4.0 meters. The total of six specimens was tested under four-points 
loading. From the tests, it was found that the partially-prestressed concrete beams had a larger 
working strength and ultimate strength than those of the reinforced concrete beams in the range of 
12-16% and 31-36%, respectively. Comparing the price to ultimate strength ratio, it was found 
that the partially-prestressed concrete beams is more efficient than the reinforced concrete beam. 
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