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งานวิจยันี' ศึกษาการกาํจดัสียอ้มธรรมชาติจากแก่นฝางในนํ' าทิ'งของกระบวนการยอ้มผา้
ไหมด้วยถ่านกัมมนัต์จากไมยู้คาลิปตสั โดยมีจุดมุ่งหมายของการดาํเนินวิธีการวิจยั เพืLอเตรียม
ถ่านกมัมนัต์ทีLมีสมบติัทางกายภาพและทางเคมีทีLแตกต่างกนั แลว้นาํถ่านกมัมนัตที์Lเตรียมไดไ้ปดูด
ซบัสียอ้มนี'ทั'งในระบบดูดซบัแบบงวด (Batch adsorption) และระบบดูดซบัแบบเบดนิLง (Fixed-bed 
adsorption)  สําหรับถ่านกมัมนัต์ทีLใช้ในการทดสอบการดูดซับมีทั'งหมด 3 ตวัอย่าง คือ AC800 
AC900 และ OA800 โดยตวัอยา่ง AC800 และAC900 เตรียมดว้ยวิธีกระตุน้ทางกายภาพดว้ยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ให้มีสมบติัความพรุนทีLแตกต่างกนั ส่วนตวัอย่าง OA800 นั'นทาํการเพิLมหมู่
ฟังก์ชันบนพื'นผิวของถ่านกัมมันต์ AC800 ด้วยการออกซิเดชันด้วยอากาศ พบว่าถ่านกัมมนัต ์
AC800 AC900 และOA800 มีค่าพื'นทีLผิวจาํเพาะเท่ากบั 738, 921 และ833 ตารางเมตรต่อกรัม 
ตามลาํดบั ปริมาตรรูพรุนรวมเท่ากบั 0.39, 0.53 และ0.45 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม ตามลาํดบั 
ขนาดรูพรุนเฉลีLย 21.2, 23 และ 21.7 องัสตรอม ตามลาํดบั และมีสัดส่วนของปริมาตรรูพรุนขนาด
กลางร้อยละ 31, 43 และ34 เทียบกบัปริมาตรรูพรุนรวม ตามลาํดบั และมีปริมาณหมู่ฟังก์ชัน
ออกซิเจน (คาร์บอกซิล แล็กโทน และฟีนอล) บนพื'นผิวของถ่านกมัมนัต ์เรียงจากมากไปน้อย คือ 
OA800 AC900 และAC800 ตามลาํดบั  

เมืLอนาํถ่านกัมมนัต์ทั' งสามตวัอย่างมาทดสอบการดูดซับในระบบดูดซับแบบงวด โดย
สารละลายสีเชิงซ้อน [Al(brazilein)2]

+ ทีLใช้ในการทดลองมีความเขม้ขน้เริLมตน้ 220 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซึL งไดม้าจากสารละลายทีLเหลือจากการยอ้มเส้นไหมทีLเตรียมจากการผสมระหวา่งสารละลายสี
สกดัจากแก่นฝาง และสารส้ม [KAl(SO4)12.H2O] โดยศึกษาผลของปริมาณถ่านกมัมนัตต่์อการดูด
ซบั, ระยะเวลาในการดูดซบั และอุณหภูมิของสารละลาย (25 ถึง 40 องศาเซลเซียส) พบวา่ถ่านกมัมนัต ์
AC900 มีประสิทธิภาพในการดูดซบัสูงสุด เนืLองจากมีขนาดรูพรุนทีLใหญ่กวา่ และปริมาตรรูพรุน
มากกวา่ โดยมีค่าปริมาณการดูดซบัสูงสุดทีLอุณหภูมิการดูดซบั 25 30 และ40 องศาเซลเซียส เท่ากบั 
1010 1586 และ1659 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลาํดบั สําหรับจลนพลศาสตร์ของการดูดซับสามารถ
อธิบายไดดี้ดว้ยสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับอนัดบัสองเทียม (Pseudo-second order kinetic 
model) และพบว่าสัมประสิทธิt การแพร่ของสารละลายสีเชิงซ้อนภายในรูพรุนมีค่าอยู่ในช่วง 
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5.88x10-9 ถึง 4.81x10-8 ตารางเซนติเมตรต่อวนิาที ขึ'นกบัสภาวะการทดลอง สาํหรับการศึกษาสมดุล
การดูดซบั พบวา่ไอโซเทิร์มของการดูดซับสามารถอธิบายไดด้ว้ยสมการของแลงมวัร์ (Langmuir 
isotherm) และการศึกษาเทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซบั พบวา่การดูดซบัสารละลายสียอ้มนี' เป็น
กระบวนการดูดความร้อน (Endothermic process) และกระบวนการดูดซับสามารถเกิดขึ'นไดเ้อง 
(Spontaneous process) 

 สําหรับการดูดซับสีเชิงซ้อนจากสารละลายทีLเหลือจากการยอ้มเส้นไหมในระบบดูดซับ
แบบเบดนิLง โดยใชถ่้านกมัมนัต ์AC800 และศึกษาผลของอตัราการไหล (989 ถึง 2472 kg/h-m2) 
และผลของความสูงเบด (7.5 ถึง 12.5 เซนติเมตร) พบวา่เวลาเบรกทรูมีค่าเพิLมขึ'นเมืLอความสูงของเบดนิLง
เพิLมขึ'น และอตัราการไหลของสายป้อนลดลง และสภาวะทีLให้ค่าปริมาณการดูดซับสารละลายสี
เชิงซอ้นทีLจุดเบรกทรูมากสุดของถ่านกมัมนัต ์AC800 คือ ทีLความสูงเบด 12.5 เซนติเมตร และอตัรา
การไหล 2472 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชัLวโมง ซึL งมีค่าเท่ากบั 31.25 มิลลิกรัมต่อกรัม และพบวา่
ถ่านกมัมนัต์ AC900 มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุด โดยพิจารณาจากเวลาเบรกทรู ซึL งมีค่า
เท่ากบั 356 นาที ปริมาณการดูดซบัทีLเวลาเบรกทรู เท่ากบั 74.38 มิลลิกรัมต่อกรัม และปริมาณการ
ดูดซับสูงสุดทีLสภาวะสมดุล เท่ากบั 158.46 มิลลิกรัมต่อกรัม ทีLอตัราการไหลของสายป้อน 1236 
กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อชัLวโมง และความสูงเบด 10 เซนติเมตร นอกจากนี' การทดสอบกราฟ
เบรกทรูดว้ยแบบจาํลองของโทมสั (Thomas model) ซึL งมีสมมุติฐาน คือ อตัราการดูดซับอยู่ในรูป
ของสมการจลนพลศาสตร์เคมีอนัดบัสองเทียม และไอโซเทิร์มเป็นแบบแลงมวัร์ เพืLอหาค่าทีL
เหมาะสมทีLสุดของพารามิเตอร์ q

o
, β และ k ของแบบจาํลอง พบวา่แบบจาํลองของโทมสัแบบ 3 

พารามิเตอร์ สามารถอธิบายกราฟเบรกทรูของการดูดซับสารละลายสีเชิงซ้อนไดดี้ และพบวา่ไม่มี
ความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนระหวา่งค่าของความสูงเบดและอตัราการไหลต่อค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ
สมการได ้  
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The objective of this research was to prepare the activated carbons from 

Eucalyptus wood with different pore structure and surface chemistry and used them to 

remove the residual dye left after the silk-dyeing process. Both of batch adsorption 

and fixed-bed adsorption were performed using three activated carbons (sample 

AC800, AC900 and OA800) as adsorbents with sample AC800 and AC900 being 

obtained by physical activation with carbon dioxide and sample OA800 by oxidizing 

carbon sample AC800 with air. The porous properties including the BET surface area, 

average pore size, mesopore and macropore volume and total pore volume were also 

determined, giving 738 m2/g, 21.2 Å, 31% of total pore and 0.39 cm3/g, 921 m2/g, 23 

Å, 43% of total pore and 0.53 cm3/g, and 833 m2/g, 21.7 Å, 34% of total pore and 

0.45 cm3/g for the carbon sample AC800, AC900 and OA800, respectively. The order 

of increasing oxygen-containing functional group (carboxyl, lactone and phenol) on 

the surface of activated carbon is:  OA800>AC900>AC800. 

For batch adsorption, the dye solution used was a cationic aluminium dye 

complex of [Al(brazilein)2]
+ derived from a mixture of alum and extract of the 
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heartwood of Ceasalpinia sappan Linn., with dye concentration of 220 mg/l being 

used as the starting feed. Effects of adsorbent dosage, adsorption time and temperature 

in the range of 25-40oC on the dye adsorption were investigated. It was found that the 

carbon sample AC900 is a very effective adsorbent for adsorption of this cationic dye 

due to its containing larger pore size and pore volume and the maximum adsorption 

capacity was 1010, 1586 and 1659 mg/g at 25, 30 and 40oC, respectively. The 

adsorption kinetics of this cationic dye was best described by the pseudo-second order 

kinetic model. The values of effective pore diffusivity of this cationic dye in porous 

carbon were found to vary in the range of 5.88x10-9 to4.81x10-8 cm2/s. Adsorption 

isotherms of this cationic dye were well fitted by the Langmuir equation. 

Thermodynamic study showed that the adsorption of this cationic dye was feasible, 

spontaneous and endothermic process.  

Furthermore, the adsorption of this cationic dye onto eucalyptus activated 

carbon was studied in a fixed-bed column. The effects of feed flow rate (0.8-2 

ml/min) and bed height (7.5-12.5 cm) on the dye adsorption were investigated using 

carbon sample AC800. The results indicated that the breakthrough time increased with 

increasing in bed height and decreasing in the flow rate. The highest breakthrough 

capacity of 31.25 mg/g was obtained using 12.5 cm of bed height and 2472 kg/h-cm2 

of feed flow rate for the carbon sample AC800. The bed height of 10 cm and feed 

flow rate of 1236 kg/h-cm2 for carbon sample AC900 was found to be most effective 

for adsorption of this cationic dye in fixed-bed adsorption and gave 356 min of the 

breakthrough time, 74.38 mg/g of the breakthrough capacity, and 158.46 mg/g of the 

equilibrium adsorbed capacity. Thomas model based on the assumption of a pseudo-
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second order rate equation and Langmuir isotherm, has been applied to predict the 

breakthrough curves by optimizing the model parameters, qo, β and k. The 

breakthrough results predicted by this model was found to be in good agreement with 

the experimental data but there was no specific trend for the variation of the model 

parameters with the process variables. 
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