
Abstract 

Laser parameters affect the laser welding on jewelry both types of material or design.  

Gold has a lower reflectance than silver.  Therefore, it requires less laser power than silver does.  Even 

most of energy is reflected or scattered from the surface due to high reflective material and shiny 

surface.  Required energy is reduced by applying oxidation or stain on the joint.  A ring requires high 

laser energy because it has a thick and wide shank.   A pendant has a thin sliver sheet holding the 

stone.  Therefore, it require less laser power than a ring does.  To limited heat dissipation to the 

adjacent area, the pulse duration time is reduced from 2.5 msec to 1.9 msec.  For a very thin gold 

sheet, the type of laser pulse is carefully choose to avoid damage.  Inert gas helps make the joint 

cleaner and smoother.  However, the quality and appearance of the joint mainly depend upon the 

technique.  At a joint, applying the wire to a stack has a poorer joint than applying both laser and wire.               
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บทคดัย่อ 

การเชื�อมวสัดุทองคาํและเงินในงานอญัมณีและเครื�องประดบัดว้ยเลเซอร์ ตวัแปร
เลเซอร์ที�ใชขึ้&นอยูก่บัชนิดของวสัดุและลกัษณะของชิ&นงาน ทองคาํตอ้งการพลงังานเลเซอร์ที�ต ํ�ากวา่
วสัดุเงิน  เนื�องจากมีค่าการสะทอ้นที�ต ํ�ากวา่  ถึงแมว้า่พลงังานเลเซอร์ส่วนใหญ่จะสะทอ้นหรือกระเจิง
ออกจากชิ&นงาน  เทคนิคการลดพลงังานเริ�มตน้ที�ใชใ้นการเชื�อมโดยการสร้างเขม่าหรือความสกปรก
ใหเ้กิดที�รอยเชื�อมทาํใหพ้ลงังานเลเซอร์ที�ตอ้งใชใ้นเชื�อมงานลดลง  ลกัษณะงานแหวนที�มีความหนา  
ตอ้งการกาํลงัเลเซอร์ที�สูงกวา่   ส่วนงานจี& เป็นงานบางตอ้งการกาํลงัเลเซอร์นอ้ยกวา่  การลดการ
กระจายความร้อนไปยงับริเวณใกลเ้คียง  เวลาของพลัลมี์ค่าลดลงจาก 2.5 เป็น 1.7 มิลลิวนิาที    ลกัษณะ
งานที�บางมากของแผน่ทองตอ้งการรูปแบบพลัลที์�เหมาะสมในการเชื�อม  ในการเชื�อมที�มีการใชแ้ก๊ส
เฉื�อยเขา้ช่วย  พบวา่รอยเชื�อมมีเขม่านอ้ยและไดร้อยเชื�อมที�เนียนและสวยกวา่  แต่อยา่งไรก็ตามทั&งใน
ดา้นความแขง็แรงและความสวยงามของรอยเชื�อมขึ&นตรงกบัเทคนิคในการยงิเป็นสาํคญั  การเชื�อมการ
เชื�อมแบบยงิไล่ใหร้อยเชื�อมที�สวยและมีคุณภาพมากกวา่แบบยงิโป๊ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 




