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วตัถุประสงคข์องงานวิจยัเพื่อศึกษาผลกระทบของอตัราการให้แรงต่อก าลงัรับแรงกดและ
การเปล่ียนแปลงรูปร่างของเกลือหินภายใตอุ้ณหภูมิสูง และเพื่อหาอตัราท่ีปลอดภยัในการปล่อย
อากาศออกจากโพรงเกลือท่ีใช้กกัเก็บอากาศอดั โดยอตัราการให้แรงในการทดสอบอยู่ระหว่าง 
0.0001 ถึง 0.1 เมกกะปาสคาลต่อวนิาที และท าการผนัแปรอุณหภูมิจาก 273 ถึง 373 เคลวิน ผลการ
ทดสอบระบุว่าค่าความเคน้และความเครียดภายใตก้ารผนัแปรอตัราการให้แรงและอุณหภูมิมี
ลกัษณะเป็นเส้นโคง้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายใตอุ้ณภูมิสูง ค่าก าลงัรับแรงสูงสุดและค่าสัมประสิทธ์ิ
ความยดืหยุน่มีค่าเพิ่มข้ึนแบบลอการิทึมเม่ืออตัราการใหแ้รงเพิ่มข้ึนและมีค่าลดลงแบบเส้นตรงเม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มข้ึน การรวมผลกระทบของความร้อนและอตัราการให้แรงเขา้ไปในเกณฑ์การแตก 
ด าเนินการโดยใชพ้ลงังานความเครียดเบ่ียงเบนของเกลือหินไดถู้กค านวณในฟังก์ชัน่ของพลงังาน
ความเครียดเฉล่ีย แบบจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ไดถู้กด าเนินการเพื่อหาค่าความเคน้และความเครียด
รอบโพรงกกัเก็บอากาศอดัภายใตก้ารผนัแปรอตัราการลดลงของความดนัภายในโพรง ค่าความเคน้
และความเครียดสูงสุดขณะท าการปล่อยอากาศไดถู้กใช้ในการค านวณค่าพลงังานความเครียดท่ี
เกิดข้ึนบริเวณขอบเขตโพรง ผลการทดสอบไดถู้กเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การแตกท่ีถูกพฒันาข้ึนใน
ขา้งตน้ และอตัราท่ีปลอดภยัในการปล่อยอากาศออกจากโพรงกกัเก็บอากาศอดัไดถู้กพิจารณาดว้ย 
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THERMAL EFFECT/STRAIN ENERGY/COMPRESSION TEST/CREEP 

The objective of this study is to determine effects of loading rate on 

compressive strength and deformability of the Maha Sarakham salt under elevated 

temperatures.  The effort is aimed at determining the safe maximum withdrawal rates 

for the compressed-air energy storage (CAES) in salt caverns.  The constant axial stress 

rates range from 0.0001 to 0.1 MPa/s.  The testing temperatures are maintained 

constant between 273 and 373 Kelvin.  The results indicate that the stress-strain curves 

monitored under various loading rates and temperatures show nonlinear relations, 

particularly under high temperatures.  The salt strength and elasticity increase 

logarithmically with loading rate and decrease linearly with increasing temperature. To 

incorporate the thermal and rate (time-dependent) effects into a strength criterion the 

distortional strain energy at dilation of the salt is calculated as a function of the mean 

strain energy density.  Finite difference analyses (FLAC 4.0) are also performed to 

determine the stresses and strains at the boundaries of CAES caverns for various 

reduction rates of the internal pressures.  The maximum stresses and strains obtained 

during retrieval period are used to calculate the strain energy density induced at the 

cavern boundaries.  The results are compared against the criteria developed above, and 

hence the safe maximum withdrawal rate of the compressed-air can be determined. 
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