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ไดโอดเรืองแสงอินทรียช์นิดเรืองแสงฟอสฟอเรสเซนต ์การเรืองแสงสีนํLาเงิน คาร์บาโซลเดนดรอน  
โมเลกุลไครัล 
 

งานวจิยันีL เป็นงานที@เกี@ยวขอ้งกบัการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์วสัดุอินทรียช์นิดใหม่ 
จาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ ชุดของสารไดโอดอินทรียช์นิดที@มีตวัส่งผา่นประจุในตวัเองที@เรืองแสงฟอสฟอ
เรสเซนต์ (PhOLED) ชุดของสารไดโอดอินทรียที์@เรืองแสงสีนํL าเงินของดีเลยฟ์ลูออเรสเซนซ์ที@ถูก
กระตุน้ด้วยความร้อน (TADF) และชุดของสารไครัลที@ใช้เป็นตวักรองสปินในอุปกรณ์ตา้นทาน
สนามแม่เหล็ก 

สารแต่ละตวัในชุดแรก (IrG0-IrG3) มีโครงสร้างประกอบดว้ยสารเชิงซ้อนที@มีเออริเดียม
เป็นแกนกลาง เชื@อมต่อกบัคาร์บาโซลเดนดรอนดว้ยตวัเชื@อมชนิดนอนคอนจุเกต เพื@อให้ไดร้ะบบ
ตวัส่งผ่านประจุในตวัเองที@มีประสิทธิภาพ และใช้เทคนิคโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ เอฟทีไออาร์ และ
มลัดิทอฟเอม็เอสในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสาร จากการศึกษาสมบติัเชิงแสงพบวา่สารเชิงซ้อนใน
ชุดนีLแสดงการดูดกลืนแสงในยา่นยูวี-วิสิเบิล และแสดงการเรืองแสงที@มีความเขม้สูงสุดที@ความยาว
คลื@น 580-590 นาโนเมตร และคาดวา่จะสามารถขึLนรูปเป็นฟิลม์อสัณฐานบาง ๆ ที@เสถียร เนื@องจากมี
ค่าอุณหภูมิการเกิดแกลสแทรนซิชนัที@สูง โดยมีค่ามากกวา่ 218 องศาเซลเซียส 

สารในกลุ่มที@ 2 (FSG1-FSG3) มีสมบติัเป็นสารเรืองแสงสีนํL าเงินของดีเลยฟ์ลูออเรสเซนซ์
ที@ถูกกระตุ้นด้วยความร้อน (TADF) และส่งผ่านโฮลในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยไดฟีนิลซัลโฟนซึ@ งทาํหน้าที@เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน และคาร์บาโซลเดนดรอนซึ@ งทาํ
หน้าที@เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนและตวัส่งผ่านโฮล จากการศึกษาสมบติัเชิงแสงพบว่าสารในกลุ่มนีL มี
การเรืองแสงที@มีความเขม้สูงสุดที@ความยาวคลื@น 403-452 นาโนเมตร และจากการศึกษาสมบติัทาง
ความร้อนพบวา่ สารมีเสถียรภาพทางความร้อนเพิ@มขึLนเมื@อเพิ@มจาํนวนของคาร์บาโซลเดนไดรเมอร์ 

สารแต่ละตวัในกลุ่มสุดทา้ย (M, P-Cis 21 และ M, P-Trans 21) ประกอบดว้ยโมเลกุลไครัล
เชื@อมต่อด้วยพนัธะไพที@คอนจูเกตกนั สําหรับใช้เป็นตวักรองสปินอินทรียใ์นอุปกรณ์ตา้นทาน
สนามแม่เหล็ก และใชเ้ทคนิคโปรตอนเอน็เอม็อาร์ คาร์บอนเอน็เอม็อาร์ และ แอลซีเอม็เอสในการ 
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PHOSPHORESCENT OLEDS/ BLUE LIGHT EMITTING/ CARBAZOLE- 

DENDRON/ CHIRAL MOLECULE 

 

This research work involved the synthesis and characterization of the three 

series of novel organic materials, including self-hosting phosphorescent organic light 

emitting diode (PhOLED) materials, blue thermally activated delayed fluorescent 

(TADF) materials for organic light emitting diodes (OLEDs), and chiral molecules for 

using as spin filters in magnetoresistance devices. 

Each of the materials in the first series (IrG0-IrG3) contained iridium core 

complexes and a non conjugated link with carbazole dendrons to form an efficient 

self-host system. The target complexes were characterized by 
1
H-NMR, FTIR and 

MALDI-TOF MS techniques. It was found that each of the complexes displayed an 

absorption band in the UV-Visible region and photoluminescence with λmax at 580-

590 nm. Moreover, these compounds are expected to form stable amorphous thin 

films due to their high glass transition temperature of more than 218 
o
C. 

The second series (FSG1-FSG3) is blue TADF emitter with hole transporting 

properties for OLEDs. The compounds contained diphenylsulfone as accepting blue 

emissive core and carbazole dendron as electron donating and hole moiety. It was 

found from the optical study that the compounds exhibited photoluminescence with 

 



 




